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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2023-2024
	Nr
crt
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	Evaluare inițială
	1
	1
	1
	S1
	S1
	S1
	

	1.
	3.1.1. Instalații de uscare artificială a cherestelei
- Tipuri de instalații de uscare

- Construcția și funcționarea instalațiilor de uscare a cherestelei

	3.2.1. Descrierea instalațiilor și a modului de funcționare a instalației de uscare a cherestelei


	3.3.1. Alimentarea instalațiilor de uscare a cherestelei sub supraveghere cu grad de autonomie restrâns


	Instalații de uscare artificială a cherestelei

· Instalații de uscare

- camere de uscare 

- tuneluri de uscare

- maşini de uscat

- instalaţii de uscare cu vacuum

- instalaţii de uscare, la care 

conducerea procesului de uscare se realizează cu ajutorul calculatorului

· Construcția și funcționarea instalațiilor de uscare artificială a cherestelei

-  instalaţia de încălzire a aerului

- instalaţia de umezire a aerului

- instalaţia de ventilaţie a aerului
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	2.
	3.1.2. Procesul uscării artificiale a cherestelei 

- Pregătirea materialului lemnos pentru uscare

- Regimuri de uscare a cherestelei

- Defecte de uscare a cherestelei


	3.2.2. Realizarea operației de stivuire a cherestelei în vederea uscării artificiale

3.2.3. Alimentarea instalațiilor de uscare

3.2.4. Verificarea parametrilor regimului de uscare

3.2.5. Identificarea defectelor de uscare și a cauzelor apariției acestora

3.2.6. Stabilirea măsurilor de prevenire a apariției defectelor de uscare

3.2.16. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate la descrierea procesului de uscare artificială a cherestelei 


	3.3.2. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă

3.3.5. Colaborarea cu membrii echipei de lucru în scopul sarcinilor de la locul de muncă
	Procesul uscării artificiale a cherestelei 

· Pregătirea materialului lemnos pentru uscare

-Sortarea cherestelei 

- Criterii de sortare: specie, dimensiuni, umiditate iniţială  
-Stivuirea cherestelei:
- formarea stivelor de cherestea de răşinoase şi foioase în depozitul de cherestea; 

- condiţii de securitate a muncii la stivuire.

Evaluare formativă
· Regimuri de uscare a cherestelei

-Probe martor pentru determinarea 
umidităţii în diverse etape ale procesului de uscare.
-Amplasarea probelor martor

-Determinarea umidităţii în diverse etape ale procesului de uscare

- cântărirea periodică a probelor martor: balanţă tehnică, caiet de evidenţă

Aparate pentru verificarea parametrilor procesului de uscare       - psihrometrul, oala de condens,   

   termometrul, higrometrul, balanţă,    

   etuvă, anemometrul
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	S24- practica

	3.
	3.1.3

- Defecte de uscare a cherestelei

3.1.4. Conducerea uscării
	3.2.16. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate la descrierea procesului de uscare artificială a cherestelei 


	3.3.3. Respectarea cerințelor de securitate la la locul de muncă

3.3.4. Asumarea responsabili-

tăţii în utilizarea corectă a regimului de uscare

	Defecte de uscare a cherestelei
-Aspecte generale

-deformarea  materialului
-crăpăturile datorate uscării

-cementarea 
-răsucirea cherestelei

-reguli pentru evitarea apariției defectelor 
Evaluare finală

Verificarea portofoliilor
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	TOTAL: 102 ore
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